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War Eagle Mining Company:
Fortschrittsbericht,
Untertage-Diamantbohrergebnisse bel der Tres
Marias-Mine in Chihuahua bestatigen Werte aus
dem Zugangsstollen (Ebenen 2,5, 3 und 4)

26.02.2007 | vom Unternehmen

Vancouver, B.C. - 26. Februar 2007 - War Eagle Mining Company Inc. (TSX Venture: WAR) - Der Prasident
und CEO der War Eagle Mining Company Inc., Mr. Terence Schorn (P.Geo.), teilt mit, dass der
Firmenvorstand ein erweitertes Programm zur Erschliel3ung der Tres Marias-Mine genehmigt hat. Die
Entscheidung erfolgte, nachdem alle bis dato vorliegenden Ergebnisse zur Ressourcenabgrenzung
gemeinsam mit Glenn O"Gorman (B.Sc., P. Eng.) von OREM INC., einer unabhangigen
Bergbauberatungsfirma, Gberprift wurden. War Eagle freut sich, die Analysenergebnisse der Proben aus
den ersten 16 Untertage-Bohrléchern in den drei oberen Ebenen beim Zugangsstollens (Ebenen 2,5, 3 und
4), die Teil des MinenerschlielRungsprogramms sind, bekannt geben zu kénnen.

Untertage-Kernbohrungen - Tres Marias-Mine

Bohr ung Abstand (m Léange Zn (%9 CGe (g/t)

Ebene Loch Von Bi s (m Gewichtet Gew chtet
Adi t TE- 2 4.35 6.1 1.75 29.1 64
2 1/2 TE-10 0 6.34 6. 34 9.71 274
2 1/2 TE-11 0 1.37 1.37 19. 57 162
2 1/2 TE-11 2.4 8.18 5.78 15. 57 236
2 1/2 TE-11 11. 37 13.1 1.73 22.59 46
2 1/2 TE-12 10.1 11.33 1.23 4.71 52
2 1/2 TE-14 5.15 7.71 2.56 9.14 49
3 TE- 15 2. 45 4.2 1.75 4.16 72
3 TE- 16 0. 88 1.05 0.17 34.54 113
3 TE- 16 4.8 5.73 0. 88 9.95 135
4 TE- 19 1.1 2.07 0. 97 32.98 50
4 TE- 19 6.86 8.27 1.41 31.44 0
4 TE- 19 9.98 10.92 0.94 27. 87 0
4 TE- 20 0 3.0 3.0 10. 59 97
4 TE- 21 2 3.06 1.06 19. 88 210
4 TE- 21 3.75 6.84 3.09 2.9 324

Diese Ergebnisse ahneln im Wert den 855 1,5 m Schlitzproben, die zuvor im Verlauf der Minenarbeiten
entnommen wurden und im Durchschnitt 19,26% Zink mit 151 Gramm / Tonne Germanium ergaben, wobei
5% Zink als unterer Schwellengehalt festgelegt wurde. Das Untertage-Bohrprogramm wird weiter fortgesetzt
und zurzeit werden Bohrungen in der 4. Ebene durchgefiihrt. Bis Marz wird mit dem Erreichen der Ebene 6,5
gerechnet.

Wie zuvor im am 7. Februar veréffentlichten Fortschrittsbericht des Unternehmens mitgeteilt wurde, wird das
Untertage-Bohrprogramm mehrere Bohrlécher unterhalb der Ebene 6,5 einschlie3en, wo 138 Schlitzproben
durchschnittliche Werte von 339 Gramm/Tonne Germanium und 22,17% Zink ergaben, d.h. héhere Werte im
Vergleich zu Analysenergebnissen aus den héher liegenden Ebenen.

Seit ein paar Tagen lauft auch das Oberflachen-Diamantbohrprogramm, in dem mehrere der vielen
Anomalien an anderen Stellen auf dem Tres Marias-Projekt angebohrt werden sollen. Dazu gehdren
ebenfalls Probebohrungen der La Blanca-Anomalie, die ungefahr 800 Meter (2.625 Ful3) stiddstlich der Tres
Marias-Mine liegt, wo Proben mit Ergebnissen von bis zu 29% Zink und 98 Gramm/Tonne Germanium
entnommen wurden.

Weitere Analysenergebnisse werden umgehend nach der Ubermittlung durch unser Labor, dem Copperstate
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Analytical Laboratory in Tucson, im US-Bundesstaat Arizona, bekannt gegeben.

Das Tres Marias-Projekt wird von Terence Schorn (P.Geo.) geleitet, einer qualifizierten Person geman NI
43-101.

War Eagle Mining mochte aulRerdem bekannt geben, dass die letzte Zahlung in Hohe von 100.000 US-Dollar
an Strategic Metals Ltd. getéatigt wurde. Dadurch erhalt War Eagle Mining das 100%-ige Eigentumsrecht an
seinem MAC Tantal, Zinn, Lithium-Projekt, das einer NSR (Net Smelter Return, Forderabgabe) in Hohe von
2,0% unterliegt.

War Eagle Mining Company Inc.

Terence F. Schorn
P.Geo, Prasident

Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemitteilung nicht Gberprift und Gbernimmt keine Verantwortung
hinsichtlich des Inhalts und der Fehlerfreiheit der obigen Ausfiihrungen.

Kontakt:

War Eagle Mining Company Inc.

Bob Faris

Vizeprasident, Unternehmensentwicklung
(604) 606-7973 oder 1-800-877-1626

War Eagle Mining Company Inc.
Steve McGuire

(604) 606-7973 oder 1-800-877-1626
www.wareaglemining.com

E-Mail: info@wareaglemining.com
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